EINBAU VON STUFEN

GRUNDSATZE BEI MAUERSYSTEMEN
STUTZMAUERAUFBAU MIT ALLAN BLock®
MAUERAUFBAU MIT VOLLBLOCKSTEINEN

WINKELSTUTZMAUERBAU MIT FERTIGELEMENTEN

TECHNISCHE HINWEISE



TECHNISCHE HINWEISE

TECHNISCHE HINWEISE

EINBAU VON STUFEN

Treppenplanung

Breite und Verlauf der Treppe missen entsprechend dem Geldnde
und der Funktion der Treppe festgelegt werden. Danach kann die
Treppe konkretisiert werden.

Eine Treppenanlage wird wie folgt geplant: Eine Treppe muss be-
quem begehbar sein. Dies ist sehr wichtig, damit auch altere
Menschen oder z. B. Menschen mit eingeschranktem Sehvermao-
gen problemlos die Treppe nutzen konnen. Aus diesem Grund
muss das Steigungsverhaltnis Uber die gesamte Treppenldange
konstant bleiben. Die Einhaltung ist wahrend des Einbaus stan-
dig zu uberpriifen.

TIPP: Treppen in Aussenflachen diirfen keinesfalls mit
gleicher Stufenhohe geplant werden wie innerhalb
geschlossener Raume. Die Stufenhéhen des Hochbaus
waren in der Aussenflache viel zu hoch und schlecht

begehbar, da sie Witterungseinfliissen ausgesetzt
sind. Deshalb miissen sie flacher angelegt werden, um
bequem passierbar zu sein. Als sinnvolle Stufenhéhe in
Aussenanlagen ergibt sich eine Hohe von 14 bis 16 cm.

Ermittlung der bendtigten Stufenzahl:
Die Anzahl der Stufen wird ermittelt, indem der im Geldnde er-
mittelte Hohenunterschied durch die Stufenhdhe dividiert wird.

Beispiel:
Hohenunterschied (=90cm) dividiert durch Stufenhohe (= 15¢cm)
ergibt 6 Stufen.

Ermittlung des Auftrittes:

Aus der Stufenhéhe und dem Auftritt ergibt sich die Schrittlange
an der Treppenanlage. Als sinnvolle Schrittldnge kann ein Wert
von 62 bis 65cm angesehen werden. Die Schrittldnge muss inner-
halb einer Treppe immer konstant ausgefiihrt werden.

Fir die Schrittlange gilt folgend Formel:
2xStufenhdhe + Auftritt = Schrittlange.
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Beispiel:

Es ist eine Stufenhohe von 15cm vorgesehen und eine Schrittlan-
ge von 64cm gewahlt: 2x15 + Auftritt = 64 cm. Es ergibt sich ein
Auftritt von 34cm flur diese Treppenanlage.

Versetzen von Blockstufen

Blockstufen werden auf einem ca. 20 cm dicken, frostfrei gegriin-
deten und wasserdurchldssigen Fundament aus Magerbeton ver-
legt. Der Baugrund unter dem Magerbeton ist nicht mit einer
konstanten Neigung, sondern abgestuft auszubilden. Die Block-
stufen werden auf 1 bis 2cm dicke Mdortelquerstreifen gesetzt.
Wird die Breite einer Treppenstufe aus mehreren nebeneinander
liegenden Blockstufen gebildet, so empfiehlt es sich, die Elemen-
te versetzt anzuordnen, um eine durchlaufende Fuge zu vermei-
den. Die Stossfugen zwischen Blockstufen sollten 5mm breit ge-
wahlt werden. Wir empfehlen eine 5 bis 10 mm starke Lagerfuge
zu beriicksichtigen. Die Lagerfuge der Blockstufe dient zur Bil-
dung der Steigungshohe, zur Beriicksichtigung eines Gefalles
(ca. 5mm) und zum Ausgleich von evtl. vorhandenen Masstole-
ranzen. Die Blockstufen werden mit einer Uberlappung von min-
destens 20 mm eingebaut. Die Treppenbreite ist absolut waage-
recht einzubauen.
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TIPP: Durch das leichte Gefalle von ca. smm kann die
Sicherheit auf der Treppe weiter erh6ht werden, da

das Niederschlagswasser schneller abgeleitet wird. Die
Gefahr des Ausrutschens wird gesenkt, insbesondere
im Winter bei liberfrierender Nasse. Kann im Winter

nicht auf Tausalze verzichtet werden, sollten Stufen
mit einem geeigneten Impragnierungsmittel geschiitzt
werden. Starke Tausalzkonzentrationen konnen die
Oberflache abstumpfen und bis zur Schadigung des
Betons fiihren.




GRUNDSATZE BEI MAUERSYSTEMEN

Planung

Stltzmauern sind statische Tragwerke, die wahrend ihrer gesam-
ten Nutzungsdauer grossen Kraften widerstehen. Deshalb ist
deren Planung vor dem Aufbau fiir eine dauerhafte Hangsiche-
rung unumganglich. Machen Sie deshalb eine griindliche Be-
standsaufnahme des gesamten Geldandes vor Ort. Skizzieren Sie
das Geldnde beim vorgesehenen Stiitzmauerstandort und in der
nahen Umgebung auf. Nehmen Sie die wichtigsten Gelandeho-
hen, Gelandeneigungen, Grundstiicksgrenzen, Strassen, Bau-
werke, Pflanzen usw. auf.
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Neue Stiitzmauer

Boden

Bestimmen Sie oder eine fachkundige Person (z. B. Geologe, Bau-
ingenieur, Bauunternehmer) die Bodenart. Der Baugrund hinter
und unter der Stlitzmauer hat einen direkten Einfluss auf die
Stutzmauerkonstruktion. Der Erddruck auf die Wand variiert be-
trachtlich in Abhangigkeit von der Bodenart. Es kann erforderlich
sein, vor Beginn der Bauarbeiten schlecht verdichtete, weiche
oder organische Boden auszubauen und sie durch bestandige,
gut verdichtbare Boden zu ersetzen. Neben der Bodenartist auch
zu Uberpriifen, ob im Boden unterirdisch laufende Leitungen, Ka-
bel und Rohre vorhanden sind.

Wasserfiihrung

Stellen Sie die natirlichen Wasserabflusswege fest. Die anfallen-
den Wassermengen sind stark abhangig von der Oberflache (z. B.
gepflasterte Flache, Wiese) und dem Wassereinzugsgebiet. Ach-
ten Sie auch auf konzentrierte Wasserquellen wie z. B. Dachent-
wasserungen, Grundwasser und Brunnen. Entwickeln Sie einen
Entwdsserungsplan, bei dem das Wasser bestmdoglich um die
Wande herum abgeleitet wird. Wasseransammlungen ober- und
unterhalb der Wand sind zu verhindern. Mit Dranageschichten
und Entwasserungsleitungen muss verhindert werden, dass sich
auf die Mauer ein Wasserdruck aufbaut.

Auflasten

Alle Auflasten oberhalb der Wand, z.B. von Fahrzeugen, Gebau-
den, Schwimmbecken, Menschenansammlungen, Schnee usw.,
sind fir die gesamte Nutzungsdauer im Endzustand sowie wah-
rend allen Bauphasen in der Statik zu berticksichtigen.

Bdschungen

Die Hangstruktur unter- sowie oberhalb der Stlitzmauer ist fur
die statische Berechnung grundlegend. Geneigte Boschungen
oberhalb der Mauer erh6hen den Erddruck auf die Mauer, schrage
Boschungen unterhalb beeinflussen die Gesamtstabilitat der
Mauer. Wird der Hang statt mit einer grossen Stlitzmauer mit
zwei oder mehreren kleineren Terrassen aufgelockert, so kann
nicht die einzelne Stiitzmauer getrennt bemessen werden, son-
dern es muss die Gesamtstabilitat des Hanges betrachtet wer-
den.

Statik

Es gibt verschiedene Varianten von Stlitzmauern um einen Hang
zu sichern. Doch unabhangig davon, ob eine Losung in Ortbeton,
mit Natursteinen oder mit vorfabrizierten Betonbldcken gewahlt
wird, es ist grundsatzlich fir die statischen Berechnungen und
technischen Detailldsungen ein Bauingenieur beizuziehen. Es
unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ob er fir
sein spezielles Projekt die Dienste eines Experten beizieht.

STUTZMAUERAUFBAU MIT ALLAN BLOCK®

Niedrige Mauern in gutem Baugrund ohne grosse Auflasten, die
ohne Geogitter erstellt werden kénnen, bezeichnet man als
Schwergewichtsmauern. In Verbindung mit Geogittern kénnen
jedoch mit dem Allan Block Stiitzmauersystem auch grosse leis-
tungsfahige Tragwerke erstellt werden.

Der Aufbau von Allan Block Stiitzmauern mit und ohne Geogitter
ist in vielen Schritten gleich. Zuerst wird der Aufbau der Schwer-
gewichtsmauer (ohne Geogitter) beschrieben, nachher werden
die erganzenden Schritte zum Aufbau mit Geogitter erldutert.

Schwergewichtsmauer - ohne Geogitter
Typischer Querschnitt
NEIGUNG DER ALLAN

BLOCK MAUER ZUR
VERTIKALEN

GESTUTZTER
BODEN

ABSTIMMEN AUF ORTLICHEN

EINBINDETIEFE SICH GUT ABGESTUFTES,

- GEBROCHENES, UNGEBUNDES
DRANAGEMATERIAL 4-32 MM
MIT WENIGER ALS 10% FEIN-
ANTEIL (<0.063 MM) IM EINGE-
BAUTEN ZUSTAND
EMPFOHLEN IN DER SCHWEIZ
GEBROCHENER SCHOTTER
16-32 MM

DRANAGEROHR @&
CA. 100 MM, FREIE
ENTWASSERUNG
NACH AUSSEN,
LANGSGEFLALLE
MINDESTENS 0.5 %

BODEN. UBLICHERWEISE EIGNET



TECHNISCHE HINWEISE

1. Aushub

Nach dem Entfernen des Pflanzenbewuchses und der organi-
schen Boden ist die Grundsohle gemass den Konstruktionsplanen
auszuheben. Die Mindestabmessungen sind in jedem Fall 60 cm
breit und 30cm tief. Die Einbindetiefe der Blocke in die Erde be-
tragt mindestens15cm.

BLOCK MINDESTENS
15CM IN DIE ERDE
EINBINDEN.

v

DRANAGEROHR

2. Fundationsschicht

Entnehmen Sie Ihren Konstruktionsplanen, ob in die Funda-
tionsschicht Dranagerohre zur Entwasserung eingelegt werden
mussen. Entwasserungsrohre sind bei Gber 1.2 m hohen Stitz-
mauern sowie bei Fundationen in siltigen oder tonigen Bdden
erforderlich. Bringen Sie in die Grundsohle eine mindestens15cm
dicke Fundationsschicht ein. Ublicherweise wird dafiir ein gut
abgestufter, gebrochener, ungebundener Schotter 4 bis 32mm
mit weniger als 10% Feinanteil (< 0.063mm) im eingebauten Zu-
stand verwendet. In der Schweiz wird gebrochener Schotter 16 bis
32mm empfohlen.Verdichten und planieren Sie anschliessend die
Fundationsschicht mit einem Plattenrittler.
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3. Basisreihe

Beginnen Sie am tiefsten Punkt der Stiitzmauer. Setzen Sie die
Blocke waagerecht auf die vorbereitete Fundationsschicht. Nach
dem Versetzen sind alle Blocke auf ihre Hohe und Flucht zu pri-
fen, indem Sie eine Schnur entlang der Blockriicken spannen und
entlang der Frontlippe peilen. Geringfligige Korrekturen kénnen
Sie durch Schldage mit einem riickschlagfreien Hammer und et-
was Sand (0-1mm) vornehmen. Bei Stitzmauern in Hanglagen
wird die Basisreihe entsprechend dem Geldnde reihenweise abge-
treppt.

MIT RUCKSCHLAGFREIEM
HAMMER JUSTIEREN

AUSRICHTEN

4. Wandschotter und Hinterfiillmaterial

Verfullen Sie die Hohlkammern und einen mindestens 30 cm brei-
ten Bereich hinter den Blocken mit einem sickerfahigen Kies-
Sand-Gemisch. In der Regel wird dafiir gut abgestufter, gebro-
chener, ungebundener Schotter 4 bis 32mm mit weniger als 10%
Feinanteil (< 0.063mm) im eingebauten Zustand verwendet. In
der Schweiz wird gebrochener Schotter 16 bis 32mm empfohlen.
Der Bereich hinter dem Dranagematerial und vor der Basisreihe
wird mit dem, falls geeignet, ortlichen Boden aufgefullt.

WANDSCHOTTER

BODEN
EINBRINGEN



5. Verdichten

Verdichten Sie den Bereich hinter den Blocken mit einem leichten
Plattenrittler in Schichtstarken von max. 20cm. Beginnen Sie
mit der Verdichtung direkt hinter den Blocken und arbeiten Sie
sichin parallelen Bahnen zur Wandreihe tiber den ganzen Hinter-
fillbereich.

PARALLEL ZUR
WANDREIHE
VERDICHTEN

6. Aufbau weiterer Blockreihen

Entfernen Sie alles Gberschiissige Material von den Blockoberfla-
chen der Basisreihe. Die Blocke der ndchsten Reihe sind mindes-
tens um % Blocklange zur Basisreihe zu versetzen. Kontrollieren
Sie jeden Block auf die richtige Ausrichtung und Hohe. Verfillen
Sie die Hohlkammern und den 30cm Bereich hinter den Blécken
mit dem beschriebenen sickerfahigen Schotter sowie den Bereich
dahinter mit geeignetem ortlichen Boden. Ab der zweiten
Wandreihe kann mit dem leichten Plattenrittler direkt auf den
Bldcken verdichtet werden. Arbeiten Sie sich in parallelen Bahnen
zur Wandreihe tber den gesamten aufgeschitteten Bereich bis
zum Hanganschnitt. Verdichten Sie immer in Schichtstarken von
max. 20cm. Erstellen Sie die Stiitzmauer wie beschrieben Reihe
um Reihe bis zur vorgesehenen Hohe. Die letzten 20cm der
obersten Blockreihe werden mit Boden verflllt.
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Stiitzmauer mit Geogitterbewehrung
Typischer Querschnitt

NEIGUNG DER ALLAN BLOCK
MAUER ZUR VERTIKALEN

ALLAN BLOCK
ABDECKSTEIN (OPTIONAL)

BEREICH (1 M)

BEREICH

—»1 a f‘-
| KONSOLIDATIONS- | VERDICHTETER

SCHLECHT DURCHLASSIGER
BODEN, MINDESTENS
20 CM STARK

ALLAN BLOCK STEIN

FREIE
MAUERHOHE

EINBINDETIEFE

GEOGITTER

FULLBODEN

GESTUTZTER BODEN

ABSTIMMEN AUF ORTLICHEN
BODEN. UBLICHERWEISE EIGNET
SICH GUT ABGESTUFTES,
GEBROCHENES, UNGEBUNDES
DRANAGEMATERIAL 4-32 MM MIT
WENIGER ALS 10% FEINANTEIL

(< 0.063 MM) IM EINGEBAUTEN
ZUSTAND

EMPFEHLUNG IN DER SCHWEIZ
GEBROCHENER SCHOTTER 16-32 MM

MIND. 15 CM

MIND. 30 CM

Schritte 1bis 5

Die Schritte 1 bis 5, vom Aushub bis zum Verdichten des Wand-
schotters und des Hinterfullmaterials, werden unter dem Ab-
schnitt «Schwergewichtswand — ohne Geogitter» erlautert und
gelten auch flr die Stiitzmauer mit Geogitterbewehrung. Der
Aushub ist entsprechend den Konstruktionsplanen auszuftihren.
Dieser wird jedoch im Vergleich mit der Schwergewichtswand —
ohne Geogitter grosser, da hier das Geogitter hinter den Blocken
in den Baugrund eingebunden wird. Die Einbindetiefe der Blocke
in Boden muss mindestens 15c¢cm oder 2,5cm pro Wandreihe be-
tragen. Die Entwasserung ist entsprechend den Konstruktions-
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DRANAGEROHR @ 100 MM,
FREIE ENTWASSERUNG AUSSEN
(LANGSGEFALLE MIND. 0.5 %)

planen auszufiihren. In der Regel haben die Entwasserungsrohre
einen freien Ausgang nach aussen oder werden an einen Regen-
wasserkanal angeschlossen. Neben der Dranageleitung unten in
der sickerfahigen Fundationsschicht kann je nach Bodeneigen-
schaften und Wasserverhaltnissen eine zusdtzliche Dranagelei-
tung am Fuss des Hanganschnitts im hinterfullten Bereich not-
wendig sein. Besonders bei einer héheren Mauer ist schon von
Anfang an bei der Basisreihe auf eine sorgfaltige Ausrichtung der
Blocke zu achten, da Unregelmassigkeiten mit der Stlitzmauer-
hohe zunehmen.



6. Geogitter

Halten Sie sich beim Einbau der Geogitterlagen an die Konstrukti-
onspldne. Beim vorliegenden Beispiel wird die Geogitterlage auf
die Basisreihe gelegt. Schneiden Sie die Geogitter auf die berech-
nete Einbindelange zu. Achten Sie darauf, dass die Herstelleran-
gaben zur Festigkeit und Zugrichtung mit den Konstruktionspla-
nen Ubereinstimmen. Das Geogitter wird mit der Schnittseite
direkt hinter den erhohten Frontlippen auf die Oberflachen der
Blocke gelegt und in den gut verdichteten Hinterfllbereich abge-
rollt.

DIE GEOGITTER WERDEN
IN MASCHINEN- ODER
AUSROLLRICHTUNG VON
DEN BLOCKEN IN DEN
HINTERFULLBEREICH
ABGEROLLT.

Versetzen Sie nun die nachste Blockreihe direkt auf die Geogitter.
Jede neue Blockreihe sollte im Halbverband, oder mindestens um
einen % Block verschoben, versetzt werden, damit spater in der
Ansichtsflache keine vertikal durchgehenden Fugen iiber mehre-
re Reihen sichtbar sind. Priifen Sie mit einem Blick entlang der
Stlitzmauer deren geradlinigen Verlauf. Moglicherweise missen
die Blocke noch etwas ausgerichtet werden. Das Geogitter ist mit
Erdndgeln faltenfrei zu spannen, bevor der Wandschotter und die
Hinterflllung eingebracht werden.

7. Hinterfiillen und Verdichten

Verfllen Sie wiederum die Hohlkammern und einen mindestens
30cm breiten Bereich hinter den Blocken mit dem sickerfahigen
Schotter. Der Bereich dahinter wird mit dem ortlichen Boden ver-
fallt, falls dieser sich dafiir eignet. Schwere Verdichtungsgerdte
dirfen erst in einem Abstand von 1 m von der Blockreihe einge-
setzt werden. Selbst eine korrekt dimensionierte Mauer zeigt
Bauchungen an der Ansichtsflache, wenn schwere Verdichtungs-
gerate direkt auf der Krone eingesetzt werden. Deshalb ist bei der
Mauerkrone mit einem leichten Plattenr(ttler zu verdichten, der
jedochab der 2. Blockreihe direkt auf den Blocken eingesetzt wer-
den darf. Fur den gesamten Mauerwerksbau gilt es in Schicht-
starken von max. 20cm zu verdichten. Priifen Sie die Hohe und
Flucht der Blockreihe. Allfallige Hohendifferenzen kdnnen mit ei-
nem riickschlagfreien Hammer und etwas Sand (0 bis Tmm) aus-
geglichen werden. Entfernen Sie nach dem Verdichten das lber-
schiissige Material von den Blockoberflachen.

8. Aufbau weiterer Wandreihen

Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 bis zur vorgesehenen Stiitz-
mauerhohe. Dabei sind die Geogitter gemadss den Konstruktions-
planen einzubauen. Die letzten 20cm sind mit Boden zu verfiil-
len.
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MAUERAUFBAU MIT VOLLBLOCKSTEINEN

Hinterfiillte Mauer

Bei Mauern aus Vollblocksteinen hat es sich bewahrt, wenn sie
auf ein 20 bis 30 cm starkes Mager- oder Sickerbetonfundament
gesetzt werden. Das Fundament sollte je Seite mindestens 5cm
breiter als die Vollblocksteine sein. Das Betonfundament griindet
auf einer etwa 50 bis 60cm dicken sickerfahigen Fundations-
schicht. Grundsatzlich ist die Fundamenttiefe so zu wahlen, dass
die unterste Blockreihe etwa bis zur Halfte im Erdreich eingebun-
den ist. Als tragfahige frostsichere Fundationsschicht unter dem
Betonfundament eignet sich ein gut verdichtbares ungebunde-
nes Gemisch aus Gesteinskornungen in der Grosse 0-22mm. Als
Mauerhinterfiillung zum Hanganschnitt empfehlen wir gut was-
serdurchlassigen gebrochenen Schotter 16-32mm. Will man
statt dieser zwei verschiedenen Kornungen bei einer kleineren
Mauer mit nur einem frostsicheren Material auskommen, wahlt
man ein gutabgestuftes, gebrochenes, ungebundenes Dranage-
material 4-32mm mit wenigerals10% Feinanteil (< 0.063mm)im
eingebauten Zustand. Um die Basisreihe absolut waagerecht
ausrichten zu kénnen, werden die Vollblocksteine in eine noch
nicht ausgehdartete 2 bis 3cm dicke Mortelschicht gesetzt.

OHNE VERKEHRSLAST
FOLIE

MORTELSCHICHT

MAGER- ODER

SICKERBETON HOHE

CA. 80 CM

DRANAGE

FROSTSICHERES
MATERIAL

FUNDAMENTBREITE ERDREICH

Sobald die Mortelschicht ausgehartet ist, konnen die Vollblock-
steine entweder trocken, mit Steinkleber oder mit einer1bis1.5cm
dicken Mortelfuge aufeinander gesetzt werden. Die Geradlinigkeit
und Ebenheit lasst sich wahrend des Maueraufbaus am besten
mittels einer gespannten Schnur kontrollieren, die immer wieder
auf die oberste Steinlage ausgerichtet wird. Bei Mauerwerken, die
trocken oder verklebt aufgebaut werden, kdnnen allfallige Toleran-
zen mit Sand der Kérnung O bis Tmm ausgeglichen werden. Ein
Ausgleichen erfolgt bei der Mortelfuge durch vorsichtiges Klopfen
mit einem rickschlagfreien Hammer. Bei der vermortelten Aus-
flhrungsvariante werden die Stossfugen zwischen den einzelnen
Steinen fortlaufend von oben mit einer Maurerkelle bis zur Ober-
kante gefllt. Mortel, der aus den Fugen austritt, wird fortlaufend
wdahrend des Maueraufbaus mit einem nassen Schwamm abge-
tupft und entfernt, denn Verunreinigungen durch wassrigen Mor-
tel bleiben auch spater als Schleier sichtbar. Bei regnerischem Wet-
ter sollte die Arbeit unterbrochen und die frisch gesetzte Mauer
mit einer Folie abgedeckt werden.
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Nachdem die Mauer erstellt ist, wird bei der hinterfullten Seite
des Mauerwerks eine Sperrfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit an-
gebracht. Hinter der Folie wird mit einer mindestens 30 cm brei-
ten Drdnageschicht und einer in der Regel frei nach aussen fuh-
renden Entwasserungsleitung (@ ca. 100mm, Langsgefalle
mindestens 0.5%) der Aufbau von Wasserdriicken effektiv verhin-
dert. Die Dranageschicht und die Hinterflllung sind lagenweise
in Schichtstdrken von ca. 20 cm einzubauen und mit einem leich-
ten Plattenrittler zu verdichten.

Freistehende Mauer

Die Fundation sowie das Aufmauern entspricht dem Vorgehen
beschrieben unter «MAUERAUFBAU MIT VOLLBLOCKSTEI-
NEN»/«Hinterflllte Mauer». Bitte beachten Sie, dass die Mauer-
hohe durch die Windlast begrenzt ist.

L1

MORTELSCHICHT

MAGER- ODER HOHE
SICKERBETON

20-30 CM

FROSTSICHERES
MATERIAL

CA. 80 CM

FUNDAMENTBREITE

ERDREICH



WINKELSTUTZMAUERBAU MIT
FERTIGELEMENTEN

Reiht man einzelne Winkelelemente aneinander, so erhdlt man
eine hoch belastbare Winkelstlitzmauer. Zum Versetzen der Win-
kelelemente sind an den Riickseiten Osen bzw. Schlaufen ange-
bracht. Daran kann das Gehdnge eines Krans oder Baggers befes-
tigt werden. Beim Verladen ist unbedingt darauf zu achten, dass
beide vorgesehenen Schlaufen gleichzeitig verwendet werden.
Beachten Sie, dass Winkelelemente ab 1.80 m Hohe zusatzliche
Montagehilfen auf der Riickseite haben, die nicht zum Versetzen,
sondern nur als Aufbauhilfe geeignet sind. Zu unterscheiden sind
die Transportdsen von den Montagedsen durch die Starke. Trans-
portosen sind aus Rundstahl = @ 8mm und Montagedsen aus
Rundstahl @ 6mm. Anstelle der Transportdsen konnen auch
Drahtseilschlaufen eingebaut sein.

GELANDEOBERFLACHE

FUGENABDICHTUNG

MORTELSCHICHT
HOHE

MAGER- ODER
SICKERBETON

SICHTBARE
HOHE

FUSSDICKE
CASCM_|

10-15 CM

CA. 80 CM

50-60 cm

FROSTSICHERES
MATERIAL

| |
10-20CM FUSSLANGE 10-20CM

FUNDAMENTBREITE

Die Winkelelemente werden auf ein 10 bis 15cm starkes Mager-
oder Sickerbetonfundament gesetzt. Das Fundament ist je Seite
mindestens 10 bis 20 cm breiter als die Fusslange zu wahlen und
grindet auf einer etwa 50 bis 60 cm dicken sickerfahigen Funda-
tionsschicht. Grundsatzlich sollte die Fundamenttiefe so gewahit
werden, dass die Winkelelemente auf der Sichtseite mindestens
um die Fussdicke unter der Gelandeoberflache in den Baugrund
eingebunden sind. Als tragfahige frostsichere Fundationsschicht
unterdem Betonfundamenteignetsich ein gutverdichtbaresun-
gebundenes Gemisch aus Gesteinskdrnungen in der Grosse
0-22mm. Um die Winkelelemente ausrichten zu kdnnen und ei-
nen vollflachigen Kontakt mit dem Betonfundament herzustel-
len, werden die Winkelelemente in eine noch nicht ausgehartete,
ca. 5cm dicke Mdrtelschicht gesetzt. Als Verschiebesicherung
beim Einbau empfiehlt es sich, durch die auf der Rickseite der
Mauerscheiben befindlichen Montagedsen ein Rundeisen (&
12-14mm) zu schieben. Durch das Umschlagen der Montagedsen
und das Einschlagen von Holzkeilen zwischen den Winkelelemen-
ten werden so die Elemente wahrend des Einaus provisorisch
miteinander verbunden.

HOLZKEILE

OSEN
EINSCHLAGEN UMSCHLAGEN

N

STABSTAHL
@ =12-14 MM

100 CM

Zwischen den Winkelelementen ist eine Mindestfugenbreite von
ca. 5 bis 10mm zu beriicksichtigen. Die Abdichtung der Fugen
zwischen zwei Winkelelementen kann mit Bitumenbahnen oder
Fugenbadndern der Breite 15 bis 20 cm erfolgen. Diese werden vor
dem Verflllen von der Rickseite auf der Fuge verklebt. Da die
raue Betonrlickwand statisch giinstig ist, sollte keine vollflachige
Abdichtung auf der Winkelelementerickseite aufgeklebt werden.

Um zu verhindern, dass sich hinter der Mauer Stauwasserdruck
aufbaut und sich Frostschdden bilden, ist unmittelbar hinter der
Winkelstlitzmauer eine etwa 80 cm breite Dranageschicht einzu-
bringen. Durch diese kann das anfallende Wasser tiber das Drdna-
gerohr (& ca. 100 mm, Langsgefalle mindestens 0.5%) an der Un-
terkante des Fundamentes abgefihrt werden. Als
Dranageschicht empfehlen wir gut wasserdurchlassigen, gebro-
chenen Schotter 16—32mm. Die Dranageschicht, aber auch der
zu hinterflllende Baugrund, sind lagenweise in 20cm dicken
Schichten einzubringen und anschliessend mit einem leichten
Plattrittler gut zu verdichten.




